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ABSTRACT: The year 2003 marks the centennial
of the first discovery of a true scandium-mineral in
nature, viz. thortveitite,

found in Evje-Iveland in Norway. In 100 years only
9 scandium-minerals are described as such. In the

last two decades there has been an increasing interest
world-wide in scandium minerals and their format­

ion, and in the utilization of scandium in alloys.
Recent investigation of several areas in Norway

have disclosed additional findings of scandium­
minerals , like bazzite, scandiobabingtonite,
cascandite, the new kristiansenite, and a scandian

milarite (another new mineral), besides som e potential
new or so far insufficiently characterized scandium­
bearing minerals. Most of the scandium-species in
Norway are provided with photos.

IllSTORIKK.

Elementet Scandium (atom nr.21) ble forutsagt å
eksistere - allerede 1869, - ti år før dets oppdagelse
av den russiske kjemikeren og oppfinneren av det
periodiske systemet,- Dmitri I.Mendelejeff (1834­
1907),som han kalte "ekabor", og beregnet atom­
vekten til 45 (Vickery 1960). Den korrekte i dag er
44.95591 !

1879 isolerer den svenske kjemikeren Lars F.Nilson
(1840-1899) et stoffban kaller scandium (etter Skan­
dinavia) , som ban finner ved anrikning av sjeldne
jordarter fra euxenitt (Arendal) og gadolinitt (Ytterby,
Sverige).

Lenge var scandium innlemmet i de sjeldne jord­
artene, men dets egenskaper hører ikke hjemme der.

Scandium er et mykt, sølvhvitt metall, som oksyd­
erer lett i luft.

INNLEDNING.

Scandium er tydeligvis mer vanlig på Solen og i
visse stjerner, - det 23ende mest utbredte, - enn på
Jorda: det 50ende mest utbredte.

Det er relativt utbredt i naturen i små mengder i ca
800 mineraler (Eberbardt 1908), men danner veldig ra
egne mineraler, totalt 9, gjennom alle tider, fordelt på
3 fosfater og 6 silikater., hvorav 2/3 er funnet og
beskrevet de siste 20 årene !

Den russiske Scandium -eksperten L.F.Borisenko
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sier 1983 :

" The widespead distribution of scandium in rocks
and minerals was established at the beginning of the
20th Century. Subsequently, Goldschmidt and Peters
(1931) and a num ber of other investigators signi­
ficantly broadened the scope of our ideas about scan­
dium occurrences in natural formations. Vemadskiy
(1927) assigned scandium to the typical dispersed
elements.Later on, true scandium minerals were disc-
overed However, tbe discovery of these
minerals could not change the ideas about scan­
dium as a typical dispersed element. In fact, true
scandium minerals are very rarely found and do not
form large deposits."

Elementet scandium har tidligere batt liten anven­
delse i moderne teknologi, men i de to siste decen­
nier har interessen og etterspørselen vært stadig
økende internasjonalt etter som elementet rar mer og
mer aktualitet i Scandium-Aluminium legeringer i
f.eks. produksjon av sykkelrammer, teltplugger, golf­
køller, Smith &Wesson revolvere romfart m.m. Dette
p.g.a. legeringenes egenskaper,- som styrke, vekt­
reduksjon, smidighet, o.likn. Dessuten har oppda­
gelsen av nye scandium-mineraler og scandium-fø­
rende forekomster økt betydelig i samme tidsrom.

I 2003 er det 100 år siden det første Scandium­

mineral i verden ble oppdaget i Landsverkbruddet i
Evje, den 27.juni 1903 av den unge lovende geolo­
gen Per Schei (1875-1905).

Originalbeskrevet av Professor Jacob Schetelig
19 l l, og oppkalt etter Olaus Tbortveit (1872-1917)
fra Iveland under navnet THORTVEITITT, et scan­
dium-silikat med 40-45 % scandium-oksyd.

For mindre enn 15 år siden kjente vi bare et scan­
dium-mineral i Norge, nemlig thortveititt (Schetelig
1911, Kristiansen 1997).

På slutten av 1980-tal­

let oppdaget imidlertid
Bergstøl & Juve (1988) en
meget interessant fore­
komst av bazzitt ( Juve &
Bergstøl 1990), scan­
dium-holdig ixiolitt og
flere scandium-førende

mineraler i pyroklor-grup­
pen, - i en granittpegmatitt
i Tørdal i Telemark.

Sentralt i disse oppda­
gelsene må vi ikke glemme
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Sveinung Bergstøl & Gunnar Juve, - sentrale

personer i oppdagelsene av Scandium-mineral­
isering i Tørdal.

grunneieren Kaj Peder Tveit, som har vært imøte­
kommende og sørget for tilgang, sprengning m.m.

Godt inspirert av artiklene til Bergstøl og Juve om
scandium- og tin mineraliseringen i Tørdal-området
besøkte jeg forekomsten på Heftet jern første gang
6.mai 1998, i godt selskap med Thor Sørlie fra Halden
geologiforening.

Allerede ved førstegangsbesøk fant jeg TO helt
nye scandium-mineraler, samt flere andre mineraler
med et mer beskjedent innhold av scandium (Raade
& Kristiansen 2000a & b).Ytterligere to andre kjente
scandium-mineraler ble funnet ved videre aktivitet,

scandiobabingtonitt og cascanditt (Raade &
Erambert 1999, Eldj arn 2002) Disse var tidli gere bare
kjent fra original-lokaliteten i Baveno, Italia ..

Det ene nye mineralet er et Calsium-Scandium- Tin­
silikat med en unik struktur, Ferraris et aL(200 l), og
beskrevet av Raade et aL(2002) under mineralnavnet
: Kristiansenitt (13.nordmann)

Det andre nye i milaritt-gruppen er fortsatt under
arbeid av et kanadisk team, og mineralet forventes å
bli godkjent i løpet av året

Men det er ikke bare i Tørdal det gjøres oppdagel­
ser av scandium-førende mineraler. Fra Iveland be­

skriver Cemy et al (2000) og Cemy & Chapman (200 l)
Scandium-rike faser som mikroskopiske inne­
slutninger eller eksolverte faser i ilmenorutil (= niob­
holdig rutil).

Status er således av vi nå har 6 av 10 eksisterende

Scandium-mineraler i verden, noe ingen andre land
kan skilte med!

Så basis av den senere tids oppdagelser i inn- og
utland kom ideen til å arrangere et symposium om
scandium basert på følgende kriterier, - sitat l.sirku­
lære:

" l. An increasing interest world-w ide in scandium

minerals and their format­
lOn.

2. An increasing
interest in the utilization

of scandium in alloys.
3. Norway seems to be

a leading nation with
respect to diversity of
scandium minerals and
occurrences.

4. The name of the ele­

ment scandium is derived K' Il P d T .. . .Je e er velt
from the Latm Scandla (=
Scandinavia ).

5. The year 2003 marks the centennial ofthe initial
discovery of the mineral that was to be named
thortveitite in 1911, the first scandium mineraL It was
found in a granite pegmatite in Evje, Norway. « Se:
http://www.nhm.uio.no/geomus/scsymp/

Noen av de fremste forskere i verden på dette felt
har meldt sin interesse for symposiet, og deltagerne
vil danne en tverrfaglig gruppe av mineraloger, geo­
kjemikere, geobotanikere og metallurger.

Symposiet arrangeres i August av Geologisk Mu­
seum, Universitetet i Oslo under ledelse av første­
konservator Gunnar Raade. Symposiet er bare åpent
for profesjonelle.

SCANDIUM-FØRENDE OMRÅDER I NORGE

To områder i Syd-Norge med scandium-mineral­
isering må sies å skille seg klart ut, nemlig:

* Iveland -Evje, med bortimot 30 thortveititt-føren­
de granitt-pegmatitter, samt prøver av ilmenorutil
med inneslutninger av nye ukjente Se-faser.

*Tørdal i Telemark, med 6 "ekte" Scandium-mine­
raler og en rekke andre Scandium-førende mineraler i
granitt-pegmatitt.

Ellers i Syd-Norge er det påvist både thortveititt
og scandium-holdig ferrokolumbitt i det peralkaline
komplekset i Fenfeltet, ved Ulefos, - en av de få kjente
forekomster med scandium-mineralisering i karbona­
titt (Åmli 1977).

Bazzitt er påvist i to prøver fra nordmarkitt på
Midtmoen i Lunner (Oslofeltet) , og beskrevet av
Kvamsdal (1993,1998).

Bazzitt er og påvist fra en granitisk gneiss i Sande
i Gaular (G.Juve i manus 200 I).

I Nord-Norge er det påvist betydelige mengder Se
i de kopper-gull-førende massive sulfid-forekomstene
i Bidjovagge og Biggejavri i Finnmark fylke
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Massive partier av bazzitt
sammenvokst med klare

partier av kristiansenitt
Bildebredde ca 7-8 cm.

Scandium-holdig
daviditt-mineral,

Bidjovagge, Finnmark.

Sammenvokste
kris tiansenitt- xls

Tørdal, bildebredde 5 mm

Massiv kristiansenitt ,Tør­
dal lO mm

Scandiobabingtonitt med klare
partier av kristiansenitt til høyre.
Tørdal. Bildebredde l cm

Scandium-holdig ixiolitt, Tørdal.
3mm

Scandium-holdig ixiolitt
krystaller, Tørdal
Bildebredde 5 mm.

Kristiansenitt-xls in druserom, ca.l
cm billed-bredde. Tørdal.

Scandiumbabingtonitt xl
påvokst en kristiansenitt
xl. Tørdal.

(Mathiesen 1969, Olerud 1988, Sandstad 1989), i form
av thortveititt ( av mikron-størrelse!) og komplekse
metamikteoksydermed Ti,V, Cr, U, og Se.

MINERALBESKRIVELSER

I det følgene gis en omtale og oppsummering av
scandium-mineraler og scandium-førende mineraler i
Norge. Kjemiske formler etter Strunz & Nickel (200 l).

THORTVEITITT SCZSiP7 MonokIin
Den første thortveititten i Norge (og verden) ble

opprinnelig funnet av den unge geologen Per Schei
i Landsverk-bruddet på Evje 27.juni 1903, men fore­
løpig ble prøven merket" Epidot 7", (se bilde i Kris­
tiansen 1997 p.112), - inntil det flere år senere viste
seg å være thortveititt.

Først 1910 ble det samme mineralet funnet av bonde

og feltspateksportør Olaus Thortveit (1872-1917) i
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Iveland, og type lokaliteten er på Ljoslandknipan
Iveland (Schetelig 1911).

I Iveland og Evje er det registrert bortimot 30
thortveititt- førende lokaliteter (Neumann 1961 o.fl.),
hvor man har den største anrikningen av thortveititt
i verden.

Den største krystallen man kjenner er nærmere 35
cm.En mer detaljert historikk og beskrivelse med bil­
der av de største krystallene og stuffene finner man
i Schetelig (1922).

Fortsatt i dag kan man være heldig å finne frag­
menter eller krystall biter av mineralet i enkelte brudd.

Mineralet er typisk i lange uttrukne søyleformete
krystaller av dyp grønn til blek grønn farge, eller
også grågrønn til nærmest grå, og fra halvgjennom­
siktige til opake og matte.

Lenge var thortveititt bare kjent fra granitt­
pegmatitter, men Mathiesen (I969) beskriver en fore-




